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مقایسه روش های خنک کننده در حین برشکاری

برقیابزارمقالات

استفاده مداوم از خنک  کننده ها در برش فلزات، به این دلیل که بهبود کارایی 

کیفیت . و کیفیت فرایند برشکاری را تضمین می کنند، اهمیت بالایی دارد

برشکاری فلزات، بیش از انتخاب ابزار مناسب، به مواردی مثل خنک کننده 

خنک کننده ها با کاهش دما در محل برش، از افت کیفیت . وابسته است

در این مقاله . قطعه و ابزار مورد استفاده برای برشکاری جلوگیری می کنند

به بررسی نقش و اهمیت روش های خنک کننده حین برشکاری و مقایسه 

.بین آن ها می پردازیم

اهمیت استفاده از خنک کننده  در دستگاه ها چیست؟

ت در فرایند برشکاری فلزات، اهمیت استفاده از خنک کننده ها بسیار زیاد اس

. انیدو باید به آن  توجه کافی را داشته باشید تا کیفیت کار را به حداکثر برس

:ها به شرح زیر استدلایل اهمیت و نقش خنک کننده

با کاهش اصطکاک بین مته و قطعه، باعث جلوگیری :کاهش اصطکاک1.

عمر . از ساییده شدن مته و افزایش عمر مفید آن می شود

.سرویس دهی ابزارها، به چگونگی استفاده و عملکرد آن وابسته است

گرما و حرارتی که در اثر :کمک به خنک شدن دستگاه و سطوح2.

اصطکاک و برشکاری فلزات ایجاد می شود، باید خنثی شود تا به 

.این وظیفه مهم به عهده خنک  کننده ها است. دستگاه آسیب نزند

خنک کننده باعث می شود تراشه های حاصل از :حذف تراشه ها3.

.برشکاری، به آسانی از محیط حذف شوند
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بررسی انواع روش  های خنک کننده

در حین برشکاری مخصوصا فلزات، به کارگیری روش های خنک کننده نقش 

مهمی دارد تا دمای منطقه برش یافته کم شده و از خراب شدن ابزار برشی 

:برخی از روش های خنک کننده حین برشکاری عبارتند از. جلوگیری شود

استفاده از مایعات خنک کننده مانند روغن:استفاده از مایع خنک کننده•

.یا آب برای خنک  کردن نقطه برشی استفاده می شود

با پخش هوای فشرده بر روی منطقه برش، :استفاده از هوای فشرده•

.حرارت از قطعه و ابزار برش دفع می شود

با ترکیب آب و هوا به عنوان خنک کننده، :استفاده از مخلوط آب و هوا•

می توان جهت خنک کردن منطقه برش و جلوگیری از گرم شدن بیش از 

.حد قطعه و ابزار برش استفاده کرد

مقایسه انواع روش های خنک کننده حین برشکاری

هر یک از این روش ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و انتخاب 

بهترین روش باید با توجه به شرایط محیطی، نیازها و هزینه های مربوطه 

:در ادامه روش های ذکرشده را با هم مقایسه می  کنیم. انجام شود

مزایای استفاده از مایع خنک کننده 1.

.خنکی بیشتر به نقاط برش•

.کاهش دما و حرارت محل برش•

.کاهش اصطکاک و سایش•

.حذف تراشه ها•
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مزایای استفده از هوا برای خنک کردن2.

.سادگی در اجرا و عدم نیاز به سیستم پمپاژ•

.کاهش هزینه های مربوط به خرید مایع خنک کننده•

استفاده از مواد خنک کننده مایع3.

.دسترسی آسان•

.کاهش حرارت به صورت مستقیم•

جمع بندی

استفاده از خنک کننده ها در حین برشکاری، مخصوصا فلزات، از ملزومات 

.  کار است که باعث کاهش دما و حرارت محل برش و دستگاه برش می شوند

این عمل باعث جلوگیری از خرابی دستگاه برشکاری و سطح قطعه 

می شود و همچنین با کاهش اصطکاک و سایش، عمر مفید ابزار برش را 

به صورت کلی، استفاده از خنک کننده ها منجر به بهبود . افزایش می دهد

به این دلایل است که اهمیت استفاده از . کیفیت نهایی کار می شود

خنک کننده ها در حین برشکاری فلزات از لحاظ کیفیتی و عملکردی بسیار 

.بالاست
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